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Les supports en nitrate de cellulose sont fragiles et complexes à préserver. Ils entament leur 

processus de détérioration dès leur fabrication sans que l’on puisse l’enrayer. Afin de 

programmer des opérations de conservation, il est essentiel de mettre en place une surveillance 

et un suivi.  

 

Pourquoi contro ler les fonds contenant des supports en nitrate de 

cellulose ? 

Les supports en nitrate de cellulose se de gradent plus ou moins rapidement, en fonction de 

leur technique de fabrication et de leurs conditions d’utilisation et de stockage. Par ailleurs, 

plus ce support est alte re , plus il est nocif pour les personnes et l’environnement : les vapeurs 

acides qu’il de gage attaquent son conditionnement ainsi que les objets et le mobilier 

alentours. Un contro le re gulier est donc essentiel pour mettre en place une politique de 

conservation de ces fonds. 

Quels outils mettre en place pour la surveillance des fonds 

contenant des supports en nitrate de cellulose ? 

En premier lieu, il convient de mettre en place une grille pre cise de crite res de de gradation. 

Le tableau propose  ci-dessous vous permettra d’e laborer la grille de suivi de vos collections. 

Vous pouvez de cider d’utiliser un autre re fe rentiel. Il importera cependant de le pre ciser en 

ente te de votre document. Cette grille permet de normaliser la proce dure de constat d’e tat 

avec une terminologie de finie, et d’e tablir des comparatifs. Un guide illustre  peut e galement 

e tre e labore . 

En comple ment, un suivi photographique permet d’effectuer des constats visuels pre cis de 

l’e tat et de l’e volution dans le temps des supports contro le s. Un protocole doit alors e tre de fini 
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afin d’e tablir des comparatifs visuels a  partir de la me me e chelle. (cf.  Fiche 9 Protocole de 

prise de vue pour une surveillance sanitaire des supports en nitrate de cellulose ). 

Veiller a  stocker ces fichiers nume riques dans un espace de die  pour qu’elles soient facilement 

accessibles et exploitables. 

Comment proce der au contro le sanitaire des fonds contenant des 

supports en nitrate de cellulose ? 

Selon le volume des collections a  contro ler et des moyens techniques et humains a  

disposition, on peut proce der pie ce a  pie ce ou par e chantillonnage. Celui-ci doit e tre 

suffisamment repre sentatif du fonds pour e tre significatif.1 

L’e chantillonnage peut se faire soit de façon syste matique (une boî te ou un ne gatif est analyse  

toutes les « n » boî tes ou ne gatifs), soit de façon ale atoire. Cette dernie re, la plus fre quemment 

applique e a  l’analyse des collections, consiste a  choisir au hasard un certain nombre 

d’e chantillons. Ainsi, lorsque le fonds comporte dix mille objets nume rote s de 1 a  10 000, la 

se lection arbitraire des images est faite par tirage au sort de nume ros allant de 1 a  10 000. 

Des applications en ligne permettent de ge ne rer une se rie de nume ros ale atoires2.  

Les collections importantes, ge ne ralement constitue es par l’assemblage de fonds d’origine ou 

de nature diffe rente, sont rarement uniformes. Pour e viter que des fonds spe cifiques soient 

surestime s ou sous-repre sente s par un pre le vement ale atoire, on a recours a  une analyse dite 

stratifie e. Chaque fonds est alors traite  distinctement et le nombre de pre le vements que l’on 

effectue est proportionnel a  l’importance nume rique du fonds. 

Le nombre de supports en mauvais e tat permettra de de terminer la marge d’erreur en 

fonction du niveau de confiance que l’on souhaite. Par exemple si 400 ne gatifs pris 

ale atoirement ont e te  examine s dans une collection qui en comporte 50 000 et que 20% de 

ces ne gatifs examine s sont de grade s, les statistiques3 nous indiquent que la marge d’erreur 

est de + ou - 4 %. C’est-a -dire qu’il y a dans la collection entre 16 et 24 % de ne gatifs alte re s, 

et ceci avec un niveau de confiance de 95%. Un tel niveau de confiance indique que si l’on fait 

100 fois la me me analyse de la collection, on trouvera 95 fois des re sultats qui se situent dans 

la marge d’erreur de termine e. 

La fre quence des contro les est a  e valuer en fonction de l’e tat de de gradation des supports, de 

leur quantite , et des moyens humains et techniques a  disposition. Une ve rification annuelle 

est recommande e.  

 

1 Norme NF Z40-011 novembre 2005 - Me thode d’e valuation de l’e tat physique des fonds d’archives et de 

bibliothe ques 
2 Par exemple, www.dcode.fr 

 

http://www.dcode.fr/
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Que faire si l’on de couvre un support en nitrate de cellulose de grade  

? 

Tout de pend de l’e tat du support. Le tableau page suivante vous permettra, par l’observation 

des caracte res visuels, de de terminer le stade de de gradation auquel il peut e tre rattache  et 

de re pondre plus su rement a  cette question en proposant des priorite s de traitement 

adapte es. La nume risation indique e dans le tableau a pour finalite  la pre servation de l’image 

et non pas la surveillance sanitaire des objets qui est un pre  requis.  

(Cf. Tableau des stades de de gradation sur les supports photographiques en nitrate de 

cellulose)  
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Tableau des stades de dégradation sur les supports photographiques en nitrate de 

cellulose4 

Stades Éléments descripteurs Priorités de traitement / Fréquence de 

surveillance 

0 Pas de signes visibles de de gradation Contro le annuel par e chantillonnage 

1 Support le ge rement de forme  et/ou image 

le ge rement colore e, et/ou pre sence d’un 

miroir d’argent 

Contro le annuel par e chantillonnage 

Pre voir une nume risation  

2 Support cassant ou pre sentant une 

de formation importante 

Image alte re e 

Extraction de sa boî te d’origine 

Reconditionnement  

Isolement 

Nume risation 

Contro le annuel pie ce a  pie ce 

3 Support collant et pre sentant un 

brunissement 

Image fortement alte re e 

Extraction de sa boî te d’origine 

Reconditionnement  

 Isolement 

 Nume risation 

 Si l’image fortement de grade e a de ja  e te  

nume rise e, un contro le fre quent n’est plus 

indispensable 

4 Support pre sentant des craquelures, une 

lique faction, et/ou devenant friable, voire 

poudreux. 

Supports agglome re s et/ou perte totale 

de l’image. 

Destruction  

 

 

4 Ce tableau repose sur l’e tude de reproductions nume riques de ne gatifs en nitrate de cellulose conserve s dans 

plusieurs collections photographiques. Il est donc plus adapte  a  la surveillance de fonds photographiques que 

cine matographiques. 


